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Technisches Merkblatt

Reinigungs- und Gebrauchsempfehlungen
EGGER Schichtstoffe

Reinigung

EGGER Schichtstoffe bedirfen aufgrund ihrer widerstandsfahigen, hygienischen und dichten Schichtstoffoberflache keiner
besonderen Pflege. Die Oberflachen, bestehend aus melaminharzimpragnierten Dekorpapier oder geharteten Lacken, sind im
Allgemeinen leicht zu reinigen. Lack basierende Schichtstoffoberflachen, wie bspw. PerfectSense Matt oder Topmatt, suggerie-
ren dem Verbraucher durch ihre Anti-Fingerprint Eigenschaft eine geringere Verschmutzungsanfalligkeit. In Bezug auf Finger-
schweil} trifft dies zu, sofern keine Mébelpolituren, wachshaltige Reinigungsmittel oder rlickfettende Kunststoffreiniger verwen-
det wurden. Diese neigen dazu, auf der Oberflache eine klebrige und schmutzbindende Schicht aufzubauen und dirfen daher
nicht verwendet werden. Der Einsatz von Pflegemitteln ist generell Gberflussig.

Die Reinigung von EGGER Schichtstoffoberflachen ist im Allgemeinen einfach und eine regelmaRige Reinigung ist wichtig. Fir
die Reinigung sind schonende Mittel wie bspw. Glasreiniger zu verwenden. Insbesondere dlrfen die Reinigungsmittel keine
scheuernden Bestandteile enthalten, da solche Mittel zu Glanzgradveranderungen und Kratzern fihren. Die Reinigungsinter-
valle sind dem Anwendungsbereich und dem Verschmutzungsgrad anzupassen. Da von leichten und frischen bis starken und
hartnackigen Verschmutzungen, welche durch verschiedenste Substanzen verursacht werden, alles vorkommen kann, ist die
richtige Reinigung wichtig. Abhangig von der Verschmutzungsart sind die Reinigungshinweise auf den folgenden Seiten zu be-
achten. Es ist selbstverstandlich, dass flir den ersten Reinigungsversuch stets mit der mildesten Methode begonnen wird.

Grundreinigung

Je nach Art der Verschmutzung und dem Verschmutzungsgrad kann es notwendig sein, eine so genannte Grundreinigung
durchzufuihren. Fur diese Grundreinigung haben sich handelsuibliche Fett- bzw. Kraftreiniger bewahrt. Nachfolgend eine exemp-
larische Auswahl an moglichen Reinigern.
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Wie sollte die Reinigung durchgefuhrt werden?

1) Schichtstoffoberflache mit Power- oder Fettreiniger einspriihen.
2) Reiniger max. 5 Minuten einwirken lassen.
3) Reiniger mit einem nassen Schwammtuch wieder aufnehmen/ abwischen, dabei das Schwammtuch mehrmals mit klaren

Wasser gut auswaschen.
4) Im Nachgang sollte die gereinigte Flache mit einem sauberem Schwammtuch und mit warmen Wasser nachgereinigt

werden, um samtliche Riickstadnde des Reinigungsmittels zu entfernen und ein schlieren- und schattierungsfreies Reini-

gungsergebnis zu erzielen.
5) AbschlieRend den gereinigten Bereich mit einem sauberen Baumwoll- oder Papiertuch trocken wischen.
6) Abhangig vom Ergebnis kdnnen die Reinigungsschritte 1 — 5 wiederholt werden.

Die Herstellerangaben und Sicherheitshinweise sowie die Einwirkzeiten sind vor der Anwendung zwingend zu beachten.

Gebrauch

Grundsatzlich sollten Verschmutzungen oder verschiittete Substanzen wie Tee, Kaffee, Wein etc. direkt beseitigt werden, da
eine langere Einwirkzeit den Reinigungsaufwand erhoht. Im taglichen Gebrauch sollten folgende Hinweise beachtet werden:

Das Ablegen von brennenden Zigaretten auf Schichtstoffoberflachen fiihrt zu Oberflachenbeschadigungen.
Verwenden Sie stets einen Aschenbecher.

k-

Generell sollten Schichtstoffoberflachen nicht als Schnittflache benutzt werden, da Messerschnitte auch auf
widerstandsfahigem Schichtstoff Schnittspuren hinterlassen. Verwenden Sie immer ein Schneidbrett.

Das Abstellen von heilem Kochgeschirr wie z. B. Topfen, Pfannen etc. direkt vom Kochfeld oder Backofen auf die
Schichtstoffoberflache ist zu vermeiden, da je nach Warmeeinwirkung eine Glanzgradveranderung oder Oberflachen-
beschadigung auftreten kann. Verwenden Sie stets einen Hitzeschutz.

Verschuttete Flussigkeiten sollten immer direkt aufgenommen bzw. entfernt werden, da eine langere Einwirkzeit von
bestimmten Substanzen Glanzgradveranderungen auf Schichtstoffoberflachen hervorrufen kann. Speziell in
Bereichen von Ausschnitten und Verbindungen sind verschittete Flussigkeiten konsequent und rasch aufzu-
wischen.

A O

Diese Empfehlungen gelten besonders flir matte und gladnzende Schichtstoffoberflachen, die durch ihre Optik und Haptik beste-
chen, jedoch Gebrauchsspuren verstarkt erscheinen lassen. Die sehr matten Oberflachen PerfectSense Matt (PM) und Per-
fectSense Topmatt (PT) basieren auf einer Lackoberflache mit Anti-Fingerprint-Eigenschaft. Die flachen und supermatten Lack-
oberflachen haben ,keine Strukturierung“. Daher kénnen sich bei mechanischer Beanspruchung Gebrauchsspuren einstellen.
Bei mittleren bis dunklen Uni- und Druckdekoren werden Gebrauchspuren starker wahrgenommen als bei hellen Dekoren. Da-
bei handelt es sich nicht um eine funktionale Beeintrachtigung der Oberflache, sondern um eine Beeintréchtigung auf Basis
optischer Gesichtspunkte.

EGGER Schichtstoffe entsprechen dem hohen EGGER Qualitatsstandard sowie den giltigen Normen und Regelwerken. Sie
werden gemafl EN 438-2 auf alle relevanten Qualitatsanforderungen gepruft. Die Qualitatsanforderungen sowie technischen
Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Schichtstoff-Datenblattern.

[®) quaityaustria % B AN
SYSTEMZERTIFIZIERT = E P D o B
1S0 9001:2015 NR.00184/0 50 14025 £N 15808

Verantwortlicher: Produktmanagement Mébel- und Innenausbau Technisches Merkblatt ~ Seite 2 von 8



[ —
MEHR AUS HOLZ. E EGCLEGER

Qualitdtsmanagement ISO 9001 Kodierung: TM STS REGE DE
Revision: 02
Freigabe: 10.12.2020

Wichtige Hinweise:

= Wahrend der Gebrauchsdauer sind EGGER Schichtstoffoberflachen regelmafig zu reinigen.

= Der Einsatz von Pflegemitteln ist generell tberflissig.

= Zur Reinigung durfen keine schleifenden und scheuernden Mittel (z. B. Scheuerpulver, Stahlwolle) verwendet werden.

= Keine Poliermittel, Wachse, Mébelputzmittel und Bleichmittel einsetzen.

= Keine Reinigungsmittel verwenden, die starke Sauren oder stark saure Salze enthalten. Beispielsweise Entkalker auf
Basis von Ameisensaure und Aminosulfosaure, Abflussreiniger, Salzsaure, Silberputzmittel, Backrohrreiniger.

= Bei der Reinigung mit Lésemitteln: Unfallverhiitungsvorschriften beachten! Fenster 6ffnen! Keine offene Flamme!

= Schlieren entstehen in der Regel durch Reinigen mit organischen Lésemitteln, bei Gebrauch von kaltem Wasser und
mehrfach gebrauchten Tiichern oder Fensterledern. Um alle Reinigungen schattierungs- und schlierenfrei durchzufih-
ren, empfiehlt es sich, nach dem Nachspilen mit heilem Wasser die Oberflache mit Hilfe haushaltstblicher Papier-
wischtlicher abzutrocknen.
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1. Staub, Schmutz, Staub/Fett-Gemisch, Bleistift, Kreide

1.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtlicher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung
anschliefend trocken nachwischen.

1.2 Normale Verschmutzung mit langerer Einwirkzeit

Verwenden Sie reines heildes Wasser, reine Putzlappen oder Tlicher, einen weichen Schwamm oder eine weiche Birste (z. B.
eine Nylonblrste). Geeignet sind ubliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere
Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Zunachst mit der Reinigungsmittelldsung aufschaumen, je nach Verschmut-
zungsgrad einwirken lassen, anschlieRend mit reinem Wasser oder Glasreiniger nachwaschen, evtl. mehrmals nachwaschen.
Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfahigen, sauberen Lappen oder Papierwischtu-
chern die Oberflache trocken wischen und Lappen bzw. Papierwischtiicher haufig wechseln.
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2. Kalkreste, Kalkrander (Wasserrander), Rost

2.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtlicher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung
anschlielRend trocken nachwischen.

2.2 Normale Verschmutzung mit langerer Einwirkzeit

Verwenden Sie reines heilles Wasser, reine Putzlappen oder Ticher, einen weichen Schwamm oder eine weiche Birste (z. B.
eine Nylonburste). Geeignet sind Ubliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere
Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Zunachst mit der Reinigungsmittellésung aufschaumen, je nach Verschmut-
zungsgrad einwirken lassen, anschlieRend mit reinem Wasser oder Glasreiniger nachwaschen, evtl. mehrmals nachwaschen.
Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfahigen, sauberen Lappen oder Papierwischtii-
chern die Oberflache trocken wischen und Lappen bzw. Papierwischtiicher haufig wechseln.

2.3 Starke, hartnackige Verschmutzung und alte Flecken

Verwenden Sie Waschmittel oder einen aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei und lassen Sie diesen uber Nacht ein-
wirken. Flissigreiniger mit feinster Polierkreide bzw. milde Bleichmittel sind ebenfalls geeignet. Sie sollten aber nur gelegentlich
benutzt werden und nicht auf Hochglanzoberflachen zum Einsatz kommen. Bei besonders fest anhaftenden Kalkverunreinigung
kann kurzzeitig eine zehnprozentige Essig- oder Zitronensaure verwendet werden.

3. Kaffee, Tee, Fruchtsafte, Zuckerlosungen

3.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtlicher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung
anschlielend trocken nachwischen.

3.2 Normale Verschmutzung mit langerer Einwirkzeit

Verwenden Sie reines heifles Wasser, reine Putzlappen oder Tlcher, einen weichen Schwamm oder eine weiche Blrste (z. B.
eine Nylonburste). Geeignet sind Ubliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere
Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Zunachst mit der Reinigungsmittelldsung aufschdumen, je nach Verschmut-
zungsgrad einwirken lassen, anschliefend mit reinem Wasser oder Glasreiniger nachwaschen, evtl. mehrmals nachwaschen.
Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfahigen, sauberen Lappen oder Papierwischtu-
chern die Oberflache trocken wischen und Lappen bzw. Papierwischtiicher haufig wechseln.

3.3 Starke, hartnackige Verschmutzung und alte Flecken

Verwenden Sie Waschmittel oder einen aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei und lassen Sie diesen tber Nacht ein-
wirken. Flissigreiniger mit feinster Polierkreide bzw. milde Bleichmittel sind ebenfalls geeignet. Sie sollten aber nur gelegentlich
benutzt werden und nicht auf Hochglanzoberflachen zum Einsatz kommen.
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4. Fingerabdriicke, Filzstift, Fett, Ol, Kugelschreiber, Gummi

4.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtlicher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung
anschlielRend trocken nachwischen.

4.2 Normale Verschmutzung mit langerer Einwirkzeit

Verwenden Sie reines heilles Wasser, reine Putzlappen oder Tiicher, einen weichen Schwamm oder eine weiche Birste (z. B.
eine Nylonburste). Geeignet sind Ubliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere
Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Zunachst mit der Reinigungsmittelldsung aufschaumen, je nach Verschmut-
zungsgrad einwirken lassen, anschlieRend mit reinem Wasser oder Glasreiniger nachwaschen, evtl. mehrmals nachwaschen.
Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfahigen, sauberen Lappen oder Papierwischtii-
chern die Oberflache trockenwischen und Lappen bzw. Papierwischtiicher haufig wechseln.

4.3 Starke, hartnackige Verschmutzung und alte Flecken

Verwenden Sie Waschmittel oder einen aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei und lassen Sie diesen Uber Nacht ein-
wirken. Flissigreiniger mit feinster Polierkreide bzw. milde Bleichmittel sind ebenfalls geeignet. Sie sollten aber nur gelegentlich
benutzt werden und nicht auf Hochglanzoberflachen zum Einsatz kommen.

5. Wachsreste (Kerzen, Trennmittel fuir Pressen), Wachskreide

5.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtlicher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung
anschlieRend trocken nachwischen.

5.2 Normale Verschmutzung mit langerer Einwirkzeit

Tragen Sie Paraffin- oder Wachsreste zunachst mechanisch ab. Vorsicht: Kratzer vermeiden. Es empfiehlt sich Kunststoff- oder
Holzspachtel zu verwenden. Die Reste mittels Léschpapier abbugeln.

Fir die anschlieende Reinigung verwenden Sie reines heilRes Wasser, reine Putzlappen oder Tlcher, einen weichen
Schwamm oder eine weiche Blurste (z. B. eine Nylonbirste). Geeignet sind Ubliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestand-
teile, auch Waschpulver (insbesondere Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Zunachst mit der Reinigungsmittelldsung
aufschaumen, je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschlieBend mit reinem Wasser oder Glasreiniger nach-
waschen, evtl. mehrmals nachwaschen. Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfahigen,
sauberen Lappen oder Papierwischtiichern die Oberflache trockenwischen und Lappen bzw. Papierwischtliicher haufig wech-
seln.

5.3 Starke, hartnackige Verschmutzung und alte Flecken

Verwenden Sie Waschmittel oder einen aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei und lassen Sie diesen tUber Nacht ein-
wirken. Flussigreiniger mit feinster Polierkreide bzw. milde Bleichmittel sind ebenfalls geeignet. Sie sollten aber nur gelegentlich
benutzt werden und nicht auf Hochglanzoberflachen zum Einsatz kommen.
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6. Lippenstift, Schuhcreme, Bohnerwachs, Wachspolitur

6.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtlicher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung
anschlielRend trocken nachwischen.

6.2 Normale Verschmutzung mit langerer Einwirkzeit

Verwenden Sie reines heilles Wasser, reine Putzlappen oder Tiicher, einen weichen Schwamm oder eine weiche Blrste (z. B.
eine Nylonburste). Geeignet sind Ubliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere
Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Zunachst mit der Reinigungsmittelldsung aufschaumen, je nach Verschmut-
zungsgrad einwirken lassen, anschlieRend mit reinem Wasser oder Glasreiniger nachwaschen, evtl. mehrmals nachwaschen.
Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfahigen, sauberen Lappen oder Papierwisch-
tichern die Oberflache trockenwischen und Lappen bzw. Papierwischtiicher haufig wechseln.

6.3 Starke, hartnackige Verschmutzung und alte Flecken

Verwenden Sie Waschmittel oder einen aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei und lassen Sie diesen Uber Nacht ein-
wirken. Flissigreiniger mit feinster Polierkreide bzw. milde Bleichmittel sind ebenfalls geeignet. Sie sollten aber nur gelegentlich
benutzt werden und nicht auf Hochglanzoberflachen zum Einsatz kommen.

7. Bakteriologische Verunreinigungen
(Seifenreste, Hautepithel, Krankheitskeime, Blut, Urin, Kot)

7.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtlicher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung
anschlielend trocken nachwischen. Zusatzliche Behandlung mit Desinfektionsmittel nach den einschlagigen Bestimmungen.

7.2 Normale Verschmutzung mit langerer Einwirkzeit

Verwenden Sie reines heilles Wasser, reine Putzlappen oder Tiicher, einen weichen Schwamm oder eine weiche Burste (z. B.
eine Nylonburste). Geeignet sind Ubliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere
Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Zunachst mit der Reinigungsmittelldsung aufschaumen, je nach Verschmut-
zungsgrad einwirken lassen, anschlieffend mit reinem Wasser oder Glasreiniger nachwaschen, evtl. mehrmals nachwaschen.
Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfahigen, sauberen Lappen oder Papierwischtu-
chern die Oberflache trockenwischen und Lappen bzw. Papierwischtiicher haufig wechseln. Zusatzliche Behandlung mit Desin-
fektionsmittel nach den einschldgigen Bestimmungen.

7.3 Starke, hartnackige Verschmutzung und alte Flecken

Verwenden Sie Waschmittel oder einen aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei und lassen Sie diesen uber Nacht ein-
wirken. Flussigreiniger mit feinster Polierkreide bzw. milde Bleichmittel sind ebenfalls geeignet. Sie sollten aber nur gelegentlich
benutzt werden und nicht auf Hochglanzoberflachen zum Einsatz kommen. Zusatzliche Behandlung mit Desinfektionsmittel
nach den einschlagigen Bestimmungen.
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8. Schattierungen, die nach dem Behandeln mit Losemitteln auftreten
(Schlieren)

8.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtlicher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung
anschlieldend trocken nachwischen.

9. Wasserlosliche Farben, Beizen, Dispersionsfarben und
Klebstoffdispersionen (PVAC)

9.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtlcher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung
anschliefend trocken nachwischen.

9.2 Normale Verschmutzung mit langerer Einwirkzeit

Verwenden Sie reines heiltes Wasser, reine Putzlappen oder Tlcher, einen weichen Schwamm oder eine weiche Biirste (z. B.
eine Nylonburste). Geeignet sind tbliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere
Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Zunachst mit der Reinigungsmittelldsung aufschaumen, je nach Verschmut-
zungsgrad einwirken lassen, anschliefend mit reinem Wasser oder Glasreiniger nachwaschen, evtl. mehrmals nachwaschen.
Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfahigen, sauberen Lappen oder Papierwischtu-
chern die Oberflache trockenwischen und Lappen bzw. Papierwischtlicher haufig wechseln. Wurde die Verschmutzung mit der
Reinigungsmittelldsung nicht entfernt, kann mit einem organische Losemittel, z. B. Aceton, Spiritus, Reinigungsbenzin oder Na-
gellackentferner nachgearbeitet werden.

9.3 Starke, hartnackige Verschmutzung und alte Flecken

Mit Wasser oder organische Lésemittel aufweichen, dann abschélen bzw. abziehen. Bei modifizierten Klebstoffen mit héherer
Wasserbestandigkeit muss auf Spezialreiniger zurtickgegriffen werden.

10. Losemittelhaltige Lacke, Farben und Klebstoffe
(Lackreste, -spritzer, Sprayfarbe, Stempelfarbe)

Vor der serienmal3igen Verarbeitung von Klebstoffen und Lacken empfiehlt es sich, vom Hersteller Hinweise fiir die Entfernung
moglicher fertigungsbedingter Verschmutzungen und zu geeigneten Reinigungsmitteln einzuholen.

10.1 Leichte, frische Verschmutzung und normale Verschmutzungen mit langerer Ein-
wirkzeit

Entfernen Sie die Verschmutzung unmittelbar mit einem organischen Lésemittel, z. B. Aceton, Spiritus, Reinigungsbenzin oder
Nagellackentferner.
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10.2 Starke, hartnackige Verschmutzung und alte Flecken

Mit Wasser oder organische Lésemittel aufweichen, dann abschéalen bzw. abziehen. Bei modifizierten Klebstoffen mit héherer
Wasserbestandigkeit muss auf Spezialreiniger zurtickgegriffen werden. Farbstoffreste kdnnen nach dem Austrocknen gelegent-
lich mechanisch entfernt werden. Graffiti erfordert eine Spezialreinigung.

11. Zwei-Komponentenlacke und -Klebstoffe, Kunstharze, z. B. Polyurethan

Vor der serienmalligen Verarbeitung von Klebstoffen und Lacken, empfiehlt es sich vom Hersteller Hinweise flr die Entfernung
maoglicher fertigungsbedingter Verschmutzungen und zu geeigneten Reinigungsmitteln einzuholen.

11.1 Leichte, frische Verschmutzung

Eine Reinigung ist nur vor der Aushartung maéglich. Entfernen Sie die Verschmutzung daher unmittelbar mit Wasser oder orga-
nischem Loésemittel.

11.2 Normale Verschmutzungen mit langerer Einwirkzeit sowie starke, hartnackige Ver-
schmutzung und alte Flecken

Reste von ausgeharteten Kondensations- und Reaktionsharz-Klebstoffen lassen sich nach der Aushartung im Allgemeinen nicht
mehr entfernen.

12. Silikone, Dichtmassen, Mobelpflege-Mittel

12.1 Leichte, frische Verschmutzung

Die Verschmutzung trocken abreiben, verwenden Sie gegebenenfalls einen Silikonentferner.

Vorlaufigkeitsvermerk:

Dieses technische Datenblatt wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen sowie eigenen Versuchen und entsprechen unse-
rem heutigen Kenntnisstand. Sie dienen als Information und beinhalten keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung fiir bestimmte Verwendungszwecke. Fir Druckfehler, Norm-
fehler und Irrtiimer kann keine Gewéhr ibernommen werden. Zudem kdnnen aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER Schichtstoff sowie aus Anderungen an Normen sowie
Dokumenten des &ffentlichen Rechtes technische Anderungen resultieren. Daher kann der Inhalt dieses technischen Datenblatts weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche
Grundlage dienen. Es gelten grundsatzlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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